I - BASF

The Chemical Company
MasterBrace® ADH 1406 (Eski Adi CONCRESIVE® 1406)

Epoksi Esasl, Tamir, Ankraj ve Montaj Harci

Tanimi yapl elemanlarina montajinda ve
yapistirimasinda,

MasterBrace® ADH 1406, epoksi esasli, iki
bilesenli, tamir, ankraj ve montaj harcidir.

EN 1504-4 ve EN 1504-6

Kullanim Yerleri

m Beton ve tas duvarlarda filiz ekiminde,

s Catlak enjeksiyonunda dis ylzeylerin
kapatilmasi ve enjeksiyon pakerlerinin
sabitlenmesinde,

m Kopru ve viyadiklerde korkuluk ve deprem
sénUmleyicilerin sabitlenmesinde,
m Ankraj elemanlarinin sabitlenmesinde kullanilir.

» Genis gatlaklarin onariminda ve izolasyonunda,

m Her tir metal ve gelik aksamin beton ve gelik

Teknik Ozellikleri

Avantajlan

m Pasta kivamindadir, kolay uygulanir ve tavan

Malzemenin Yapisi
MasterBrace® ADH 1406 Bilesen A Epoksi Regine
MasterBrace® ADH 1406 Bilesen B Epoksi Sertlestirici
Renk Gri
Karisim Yogunlugu 1,70 + 0,05 kg/litre
‘Basing Dayanimi (TS EN 196)
1gln 30 N/mm2
7 gin 75 N/mm? FM
*EgGilme Dayanimi (TS EN 196)
1 gin 17 N/mmg Jr
7 gun 25 N/mmg2
Yapisma Dayanimi (28 giin)
Betona 3,0 N/mmg2
Celige 3,5 N/mm?
Uygulama Kalinlg Min. 2 mm
Maks. 30 mm
Uygulanacak Zeminin Sicakligi +5°C +30°C
Kullanma Suresi (+20°C) 40 dak.
Yeniden Kaplanabilirle Stresi (+20°C) 18 - 24 saat
Uzerinde YUrUnebilme Siresi (+20°C) 24 saat
Senvis Sicakii 15°C +90°C <
Tam Kurlenme Suresi (+20°C) 7 gln

*Tipik degerfer: +23°C'cfe, %50 bagi nem kosuliannda 4x4x16 cm har¢ prizmasinda yapian deneyler sonucu elde ediimistir. Yiiksek sicakitkiar

sureleri kisaltir, disUk sicakhkiar uzatir.
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uygulamalarinda sarkma yapmaz.

Betona ve ¢elige milkemmel aderans saglar.
Mekanik dayanimlarini cabuk kazanir.
Kimyasallara dayaniklidir.

Su ve gaz gegirimsizdir.

Dolgu kaldirma kapasitesi ylksektir.

Nemli ylizeylere aderans saglar.

Solvent icermez.

Uygulama Prosediirii
Yizey Hazirhgi

Betonarme eleman onarimlarinda, uygulama
yapilacak ylizey toz, yag ve insaat atigindan
arindirilip, ylzeydeki hasarli ve gevsek beton
parcalan temizlenmelidir. Celik ylzeyler
kumlanarak pastan arindiriimahdir. Kirilarak
olusturulan ytizeyin kenarlar miimkdin oldugunca
dik kesilmeli, donatidaki pas temizlenmeli,
gerekiyorsa yeni donati eklenmelidir. Ylzeyde
su akintisi varsa, drene edilmeli veya uygun bir
tikag ile kapatiimalidir.

Karistirma

MasterBrace® ADH 1406, karisim oranina gére
kullanima hazir setler halinde temin edilmektedir.
Karisima baslamadan &nce malzeme
sicakliklarinin +15 - +25°C arasinda oldugundan
emin olunmalidir. B bileseni, tamami ile A
bileseninin icerisine bosaltiimali ve B bileseninin
icerisinde malzeme kalmadigindan emin
olunmalidir. Karisim, yaklasik 300 dev/dak’lik bir
karistirici ve uygun karistirma ucu ile, ambalaj
kenarlarinda ve tabaninda karismamis malzeme
kalmamasina dikkat edilerek, en az 3 dakika sure
ile homojen bir karisim elde edilinceye kadar
karistinimalidir.

Karisim Oranlari

MasterBrace® ADH 1406| Bilesen A | Bilesen B
Karisim Miktar 3,75 kg 1,25 kg
Karisim Yogunlugu 1,70 kg/litre

Uygulama Yo6ntemi

MasterBrace® ADH 1406, hazirlanan yiizeye
spatula veya mala ile uygulanmalidir. Uygulama
kalinhdi en az 2 mm, en gok 30 mm olmalidir.
Ankraj imalatlarinda, donati ¢apindan en az 6
mm daha bulyik matkap ucu ile projesine uygun
derinlikte delikler agiimaldir. Agilan delikler tel
firca ve basingli hava ile temizlenmelidir.
Hazirlanan malzeme, uygun har¢ tabancasina
doldurulmahdir. Tabancanin nozulu deligin
dibinden disariya dogru cekilerek ankraj deligi
yeteri kadar MasterBrace® ADH 1406 ile
doldurulmalidir. istenen boy ve capta ankraj
cubugdu, delige cevrilerek yerlestirilmelidir.

Sarfiyat
1 mm kalinlik igin yaklasik 1,70 kg/m?’dir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

s Uygulama yapilirken ortam ve ylizey sicakligi
+5°C’nin altinda ve +30°C’nin Uzerinde
olmamalidir.

m Epoksi enjeksiyon islemleri teknik yeterlilige
sahip uygulamacilar tarafindan yapilmalidir.

m Recine esasli sistemlerin ¢alisma ve reaksiyon
sUreleri, ortam ve zemin sicakhidi ve havadaki
bagil nemden etkilenir. Disik sicakliklarda
kimyasal reaksiyon yavaslar, bu kullanma
suresini ve galisma suresini uzatir. Yiksek
sicakliklar, kimyasal reaksiyonu hizlandirir ve
yukarida belirtilen zamanlar buna bagli olarak
kisalir. Malzemenin kuriini tamamlamasi igin,
ortam ve ylizey sicaklid, izin verilen minimum
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sicakligin altina dismemelidir.

= MasterBrace® ADH 1406, kullanima hazir
setler halinde temin edilmektedir. Uygulama
esnasinda karisim icerisine solvent vb.
¢odzucdller ilave edilmemelidir.

» Karistirma mutlaka uygun mekanik karistiricilar
yardimi ile yapiimalidir. El ile karistirma
yapiimamalidir.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
solvent ile temizlenmelidir. MasterBrace® ADH
1406 sertlestikten sonra mekanik olarak ylizeyden
temizlenebilir.

Ambalaj

5 kg set
Bilesen A: 3,75 kg teneke kutu
Bilesen B: 1,25 kg teneke kutu

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru ve kapali
ortamda +5°C - +25°C arasinda depolanmalidir.
Kisa silreli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust
Uste konulmal ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle
sevkiyat yapiimalidir. Uzun sireli depolamalarda
ise, paletler Ust Uste konulmamalidir.

Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda Uretim tarihinden
itibaren 18 aydir. Agilmis ambalajlar uygun
depolama kosullarinda saklanarak bir hafta iginde
kullaniimalidir.

Giivenlik Tavsiyeleri

Depolama ve uygulama alanlarina atesle
yaklasmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama

alanlari havalandiriimahdir.

Uygulama esnasinda, Is ve isci Saghgi kurallarina
uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve
maske kullanilmalidir. Kiirlenmemis malzemelerin
tahris edici etkilerinden dolayi, bilesenler cilde
ve gbze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla yikanmali, yutulmasi
durumunda acilen doktora basvurulmahdir.
Uygulama alanlarina yiyecek ve igecek
malzemeleri sokulmamalidir. Cocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Ayrintili bilgi icin Glivenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakilmalidir.
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Sorumluluk

Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir. BASF
Yapi Kimyasallan Sanayi A.S. sadece Uriinln
kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve nasil
kullanilacagi ile ilgili yazili 6neriler disindaki ve/
veya hatali kullanimlardan dolayi olusabilecek
sonuglardan BASF Yapi Kimyasallari Sanayi
A.S. sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokiiman,
yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski
basimlari hilkims(z kilar (08/2013).
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1020-CPD-040 039923

1

EN 1504-6
Gelik donati gubugunun ankrajlanmast

1020-CPD-040 038990
EN 1504-4

Yapisal bag

Prensip 4: Yapisal Takviye 4.4 Baglanmis harg

Cekip Cikarma Dayanimi; <0,6 mm

75 kN yik etkisiyle yerdegistirme

Klorir lyonu Igerigi < 0,05 %

Camsiya Gegis Sicakligi =40°C

Cekme YUK Etkisiyle Stnme:

50 kN yukin strekli sekilde <0,6 mm

3 ay uygulanmasindan sonra

yer degistirme

Telikeli Maddeler Madde 5.3'e uygun

veya beton
Elastisite ModUlu > 2000 N/mm’
Kayma Dayanimi =6 N/mm
Islenebilirlik 40 dakika (23°C)
Buzllme / Genlesme <%0,1
Basing Dayanimi =30 N/mm’
Isil Genlesme Katsayisi <100x 107K
Camsiya Gegis Sicakligi =40°C

Adezyon (Sertlesmis beton ile | Beton kopar
sertlesmis beton arasinda)

Adezyon (Taze beton ile Beton kopar
sertlesmis beton arasinda)

Dayaniklik Uygun

Yangina Tepki C-s1,d0

Telikeli Maddeler Madde 5.4'e uygun
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