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MasterFlow® 928 (Eski Adi EMACO® S55)

Cimento Esash Grout Harci

Tanimi

MasterFlow® 928, ¢imento esasl, tek bilesenli,
kendiliginden yerlesen grout harcidir.

EN 1504-3/R4 ve EN 1504-6
ASTM C1107 Type B ve Type C

Kullanim Yerleri

Perde ve kolon basliklarinin imalatinda,
Prefabrik beton yapi elemanlarinin montajinda,
Enerji santrallerinde tlrbinlerin,

Jeneratér, kompresér ve pompalarin,

Her tirll endistriyel makinenin,

Celik kolonlarin temele sabitlenmesinde
Betonarme ve cgelik sargi (mantolama)

Teknik Ozellikleri

uygulamalarinda kontrollli olarak birakilan
bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.

Avantajlari

Yalniz suile kanistinlir, kalp icerisine dékulerek
kolay uygulanir.

Yiksek basing dayanimina sahiptir.

Yuksek akici 6zellik gdsterir.

Su kusmaz.

Plastik ve erken sertlesme safhalarinda
genlesir.

Servis slresi boyunca hava kosullar fiziksel
ozelliklerini degistirmez.

= Beton ve donatiya ylksek aderans saglar.

Su gecirimsizdir.
Klor ve silfat ataklarina dayaniklidir.

Malzemenin Yapis Mineral Dolgular ve Polimer Takviyeli Ozel Gimento Igerir.
Renk Gri
Basin¢ Dayanimi (TS EN 196)

1gln > 30 N/mmz2

7 gin > 50 N/mmz2

28 gin > 60 N/mm?
*Egilme Dayanimi (TS EN 196 (28 guin) > 8,0 N/mm2 MK
Yapisma Dayanimi (TS EN 1542) (28 giin)
Betona > 2,0 N/mm2
Celige > 2,0 N/mm2
Elastisite Modulu (TS EN 13412) (28 giin) | > 20000 N/mm?
Kapiler Su Absorbsiyonu (TS EN 13057) < 0,5 kg.m?.saat®®
Uygulama Kalinligi Min. 10 mm

Maks. 40 mm

Uygulanacak Zeminin Sicakligi +5°C +30°C
Servis Sicaklig -20°C +400°C
Kullanma Suresi (+20°C) 45 dak.
Uzerinde Yirtinebilme Stiresi (+20°C) 24 saat
Tam Kdirlenme Suresi (+20°C) 28 gin

*Tipik degerier: +23°C'de, %50 bagil nem kosullarinda 4x4x16 cm harg prizmasinda yapian deneyler sonucu elde ediimistir. Yiiksek sicakikiar

sureleri kisaltir, diisiik sicakhkiar uzatir.
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» Yaglara karsi dayaniklidir.
m Donma-¢6zilme déngusine dayanikiidir.
m BlzilImez.

Uygulama Prosediirii
Makine ve Temelin Hazirlanmasi

Makine yerlestiriimeden dnce betondaki gevsek
ve bozuk bdlgeler temizlenmeli, grout gelecek
yluzeyler purizlendirilmelidir. Civata ve taban
plakasi ylizeyine bulasmis yag, gres ve toz gibi,
groutun performansini etkileyebilecek her tirll
yabanci madde temizlenmelidir. Taban plakasina
o6nceden hava tahliye delikleri agilmis olmalidir.
Makine yerlestirilip konumu ve terazisi
ayarlanmali, bundan sonra pozisyonu hig¢
degistiriimemelidir. Ayar takozlari (simler) daha
sonra ¢ikartilacak ise, groutun yapismamasi igin
hafifce yaglanmalidir. Makinenin yerlestirme ve
ayarlama isleri bittikten sonra, grout dékiimiinden
en az 6 saat 6nce, temel betonu suya
doyurulmalidir.

Kaliplarin Hazirlanmasi

Kaliplar, grout harcinin suyunu emmeyecek ve
sizdirmayacak saglam malzemeden yapilmali,
islem sirasinda karsilasacagdl kuvvetlere
dayanacak sekilde monte edilmelidir. Grout
harcinin dokiilecegi tarafta taban plakasi kenari
ile kalip arasinda 5 cm kadar dékim boslugu
birakilmalidir. Grout harcina yayilmayi saglayacak
basinci vermek i¢in, dékim tarafinda, duruma
gore kalip yiksekligi dustniimelidir. Cok buylk
ebatl plakalarin altini doldurmak igin, 1,5 m’ye
kadar basing yiksekligi yapmak ya da pompa,
boru gibi ekipman kullanmak, ilk parti dékimu
normalden %5 daha fazla su igeren hargla yapip,
temel betonunun yizeyini kayganlastirmak gibi
onlemler almak gerekebilir. Sizinti ve basing
kaybini 6nlemek igin kaliplarin kenarlar bosluksuz
olmalidir.

Karistirma

Uygun su miktari, bir dlgek yardimiyla temiz
karistirma kovasina bosaltilir. MasterFlow® 928,
yavas yavas ilave edilerek 400 - 600 devirli bir
kanstirici ile 3 - 4 dakika, homojen ve topaksiz
bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir.
Yaklasik 4 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye
karistinldiktan sonra malzeme kullanima hazir
hale gelir.

Karisim Oranlari

MasterFlow® 928 | 1 kg Tozigin | _ 29K9
Torba igin

Karisim Suyu Miktari < 0,16 litre | < 4,00 litre

Karisim Yogunlugu ~2,20 kg/litre

Uygulama Yo6ntemi

Temel dolgusu yapilacak makinenin gevresinde
calisan baska makineler varsa, taban plakasinin
Uzerine konan bir kap dolusu suyun ylzeyindeki
titresim gozlenerek, ¢cevreden gelen titresimlerin
ne Olclde iletildigi saptanmalidir. Gerekirse
calisan makineler, grout harci prizini alincaya
kadar (+20°C’de en az 10-12 saat)
calistirimamalidir. Hazirlanan grout harci yizeye,
kalinligi tek katta minimum 10 mm olacak sekilde,
kalibin yalnizca bir tarafindan kesintisiz olarak
dokllmelidir. Genis alanlarda 4-5 cm kalinlik
aslimamalidir, ancak grout dékim detaylarina
bagli olarak daha kalin uygulamalar 2 veya 3
katta gergeklestirilebilir veya tek katta dokim
igin grout harci igine agrega ilavesi yapilabilir.
Kullanilacak agrega 5-16 mm ¢apinda kirma tas
no 1 olarak secilmeli ve uygulama dncesinde
yikanarak temizlenmelidir. Agregali olarak
yapilacak uygulamalarda dékim kalinhgi ve su
miktari icin BASF’e danisiimalidir. Kalip igerisinde
hava sikismamasi icin iki tarafli dokimden
kaciniimaldir. Kalibin i¢indeki tim bosluklarin
dolmasini saglamak igin, ucu gengel hale
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getirilmis celik bir tel kullanilarak yerlestirme
yapilmal, vibratér kullanlmamalidir. Uygulamadan
sonra kaliplar 18-24 saatten 6nce alinmamalidir.
Atmosfere acik genis ylzeyler, 6zellikle sicak,
kuru veya ruzgarl ortamlar, 24-48 saat sureyle
Islak guval, su ya da 6zel kir maddeleri ile hizh
buharlasmaya karsi korunmalidir.

Acikta kalacak kenarlar kirlmak istenirse, priz
basladiktan ve harg, kalip sbkilecek kadar
sertlestikten sonra kinlabilir. Ayar takozlar 2
gunden 6nce alinmamalidir. Makine isletmeye
alindiktan sonra, somun ve civatalarin gevsekligi
kontrol edilmeli, gerekirse sikiimaldir.

Sarfiyat
10 mm kalinlik igin 19 kg/m?2 toz Grind(r.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» Grout harci +20°C sicaklikta 45 dakika iginde
uygulanmalidir.

» Dis ylzey uygulamalarinda, ylzeyin ilk 24 saat
glinesten, rlizgardan, yagmurdan veya dondan
korunmasi gerekir.

» Gimento esasli sistemlerin calisma ve reaksiyon
sureleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagil nemden etkilenir. Dlisuk
sicakliklarda hidratasyon yavaslar, bu da tava
Omrind ve calisma suresini uzatir. Yiuksek
sicakliklar, hidratasyonu hizlandirir ve yukarida
belirtilen zamanlar buna bagh olarak kisalir.
Malzemenin prizini tamamlamasi igin, ortam
ve zemin sicaklidi izin verilen minimum
sicakligin altina dismemelidir.

m PH degeri 5,5'ten dislk olan sivilarla temas
halinde kullaniimamalidir.

s Malzeme yerlestirilirken
kullanilmamalidir.

m +5°C ile +10°C arasindaki diistk sicakliklarda
yapilacak uygulamalarda asagidaki énlemler
alinmaldir:

vibrator

= MasterFlow® 928 soguk olmayan yerlerde
saklanmalidir.

» Sicak karisim suyu (+30°C ile +50°C arasinda)
kullanilmahdir.

= MasterFlow® 928 doldurulan yerler, soguktan
koruyucu ortulerle drtalmelidir.

m +25°C ile +30°C arasindaki sicakliklarda
yapllacak uygulamalarda asagidaki énlemler
alinmaldir:

= MasterFlow® 928 serin yerlerde saklanmalidir.

» Soguk, hatta gerekirse buzlu karisim suyu
kullanilmahdir.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. MasterFlow® 928
sertlestikten sonra ancak mekanik olarak
ylzeyden temizlenebilir.

Ambalaj
25 kg’lik polietilen takviyeli kraft torba
Depolama

Acillmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa
sureli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste
konulmali ve ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise,
paletler Ust Uste konulmamalidir.

Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda Uretim tarihinden
itibaren 12 aydir. A¢ilmis ambalajlar uygun
depolama kosullarinda saklanarak bir hafta iginde
kullaniimaldir.

Giivenlik Tavsiyeleri

Uygulama esnasinda, Is ve isci Saghigi kurallarina
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uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gézlik ve
maske kullaniimalidir. Kiirlenmemis malzemelerin
tahris edici etkilerinden dolayi, bilesenler cilde
ve goze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla yikanmali, yutulmasi
durumunda acilen doktora basvurulmaldir.
Uygulama alanlarina yiyecek ve igecek
malzemeleri sokulmamalidir. Cocuklarin
erisemeyecegdi yerlerde depolanmalidir.

Ayrintili bilgi icin Glvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakilmalidir.

Sorumluluk
Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel

ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir. BASF
Yapi Kimyasallan Sanayi A.S. sadece Uriinln

kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve nasil
kullanilacagi ile ilgili yazili 6neriler disindaki ve/
veya hatall kullanimlardan dolay olusabilecek
sonuclardan BASF Yapi Kimyasallari Sanayi
A.S. sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokiiman,
yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski
basimlari hilkimsUz kilar (08/2013).
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EN 1504-6
Celik donati gubugunun ankrajlanmasi

EN 1504-3

Sinif R4

Cekip Cikarma Dayanim;
75 kN yuk etkisiyle

yer degistirme

Klortr fyonu Igerigi

Prensip 3: Betonun
<0,6 mm Yenilenmesi

dokilmesi

<0,05% Prensip 4: Yapisal Takviye

Prensip 7: Korozyonu

Yapisal olan ve yapisal olmayan tamir

3.1 Elle harg uygulamasi
3.2 Yeniden beton

4.4 Harg veya beton ilavesi
7.2 Bozunmus betonun

Onleme veya Diizeltme yenilenmesi

Basing Dayanimi > 45 N/mm*

Klorir Igerigi <% 0,05

Adezyon Dayanimi > 2,0 N/mm®
Kontrollti Bliztime / > 2,0 N/mm?
Genlesme

Karbonatlasma Direnci saglaniyor
Elastisite ModUlu =20 Gpa

Yangina Tepki Al

Telikeli Maddeler Madde 5.4'e uygun
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